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Beschreibung des Projektes

> Entwicklung neuer Leichtbetonrezepturen

a Einleitung

> Anwendung von neuartigen Verbundwerkstoffen

> Entwurf neuer Steingeometrien bei Beachtung der
mechanischen & thermischen Anforderungen,
Marktstudie an existierenden Mauersteinen

]

Verbesserung der warmedammenden Eigenschafteﬁ
einer hybriden Aussenwand bei Beriicksichtigung
der Anforderungen an die Dauerhaftigkeit und
mechanischen Eigenschaften
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»  Anvisierter Warmedurchgangskoeffizient
U< 0,25 [ W/m2K];
entsprechend einer Verbesserung von 20% bis
35 % der zur Zeit in Luxemburg hergestellten
Mauersteine

a Einleitung

a Ziel

»  Festgelegte Wandstarke betragt 30 cm

> Ziel soll ohne zusatzliche
Wwarmedammmaterialien oder
Fassadenelementen erreicht werden
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Bauphysik- Warmelbertragungsmechanismen
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Leichtbeton / Lightweight Aggregate Concrete (LAC)
a Einleitung . )
niedrige A- Werte [W/mK],
a Ziel . .
wegen geringer Rohdichten
0 Grundlagen p < 2’0 [kg/de]
o LAC &
Damm-
Materialien ‘LAC with expanded cIayI
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Wwarmedamm-Materialien

» Kinstlich:

a Einleitung

o ziel ® PUR/EPS-
Verwendung eines 2-
0 Grundlagen
Komponenten

o LAC&
Warme-
damm-
Materialien

Polyurethan-Schaums

»> Natirliche nachwachsende
Rohstoffe
eCannabis
eFlachs
rkork
eMineralfaserplatten
ePerlite
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Thermische Laborversuche

> Plattengerat-
Einplattenverfahren

a Einleitung

a Ziel

0 Grundlagen

o LAC&
Warme-

Cooling unit (top) Q AX
damm- ﬂ« — *
Materialien ¥ Saahaciagpicte insuidtion A T —_ T

O Experimente o N Guard section heater
Q =durchschnttl. Leistung,
T 1\7 N \ 3 Heating unit surface themocouples ] . .
F N die auf dieMessflacheder

Heizplatte aufgebracht wird
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Mechanische Laborversuche

3l Einleitung » Ermittlung von Materialparametern fur die FE-Analyse
a Ziel - fir jeden Leichtbeton, der getestet wurde &
a Grundlagen - fir jeden Mauerstein aus der Marktstudie

o LAC&
Warme-
damm-
Materialien

0 Experimente
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Vollblock SW aus Leichtbeton

a Einleitung . Thermische Fa” 1
Analyse eines LC: A =0,175 [W/mK]; air: A =0,09 [W/mK]
a Ziel Vollblocks
hergestelltin A
0 Grundlagen Luxembourg
0 LAC&
Warme-
damm-
Materialien

O Experiments

= Fall 3:
S = LC: A =0,175 [W/mK]; PUR: A =0,03 [W/mK]
Analyse
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Vollblock SW aus Leichtbeton

Q Einleitung FaII 3:
LC: A =0,175 [W/mK]; PUR: A =0,03 [W/mK]

a Ziel

o Grundlagen

a LAC &
Warme-
damm-
materialien

0 Experimente

a Finite
Elemente
Analyse
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Skandinavischer Sandwich Block — Thermische Resultate

E  Thermische Analyse eines

a Einleitung . .
Vollblocks hergestellt in Finnland

a Ziel
0 Grundlagen

o LAC&
Warme-
damm-
Materialien

O Experiments

a Finite
Elemente
Analyse

Source: Lujabetoni, Finland
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Skandinavischer Sandwich Block — Statische Resultate
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Zusammenfassung & Fazit

B Die gemessene Warmeleitfahigkeit ist untrennbar verbunden mit:
Materialrohdichte, Feuchtegehalt, Messtemperatur & speziell fir Mauersteine
verbunden mit der Geometrie der inneren Luftkammern im Stein

a Einleitung

a Ziel

A Grundiagen B Relation zwischen gemessenen Rohdichten, Warmeleitfahigkeiten und der

o LAC & Druckfestigkeiten > Mathematisches Model zur Verwendung in einer FEM-
SHELIE Berechnung
damm-
Materialien

° Experiments B Die Finite Element Methode (FEM) stellt eine angemessene Methode zur

Modellierung und Analyse von einzelnen Strukturen fir therm. u. stat.

o Finite Berechnungen dar.
i'negl‘yesnete Die numerischen Ergebnisse die anhand 2D-Berechnungen und

Experimenten Gberprift wurden, zeigen eine gute Ubereinstimmung

o Fazit
B Akkurate Resultate in einer geringen Zeitspanne, erlauben die schnelle
Optimierung von Steingeometrien von Prototypen = FEM spart Kosten durch
die Reduzierung von Experimenten im Originalmal3stab
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a Einleitung

a Ziel

0 Grundlagen

f MK IS I

o LAC&
Warme-

amr Danke fur lhre
5 Finite Aufmerksamkeit !

Elemente
Analyse

o Fazit
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